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40PIS WYROBOW

Membrany dachowe COROTOP sa przeznaczone do stosowania, jako warstwa wstepnego krycia w dachach
skosnych wentylowanych i niewentylowanych ze spadkiem nie mniejszym niz 11° w zaleznosci od specyfikacji
membrany oraz jako wiatroizolacja.

Dobdr i stosowanie membran powinno odbywad sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie
z przepisami budowlanymi, ich przeznaczeniem i funkcjonalnoscia oraz z uwzglednieniem ogolnych
wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji, a takze parametréw technicznych i szczegétowych wytycznych
podanych dla kazdej membrany na opakowaniu.

Wszystkich zainteresowanych naszymi wyrobami zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
www.corotop.com.pl celem prawidtowego doboru membrany do wymagan obiektu.

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE A

Membrany powinny by¢ transportowane krytymi srodkami transportu w opakowaniach producenta, na
paletach lub w kontenerach.

Wszystkie membrany nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych i przewiewnych
o nieagresywnej atmosferze, w dodatniej temperaturze i wilgotnosci powietrza nie wiekszej niz 60%.

Membrany nie moga by¢ narazone na bezposrednie promieniowanie stoneczne.

Membrany powinny by¢ sktadowane najkorzystniej w pozycji pionowej, na rdwnym, utwardzonym, gtadkim
i czystym podtozu.

Nie powinny byc¢ sktadowane w przejsciach oraz w odlegtosci mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzewczych.

& Membrany powinny pozostawacé w oryginalnym opakowaniu do czasu montazu.

%\Ondura CB. S.A. ul. Ozimska 2A, 45-053 Chrzastowice
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APRZYGOTOWANIE
MONTAZU
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Producent nie odpowiada za wady membran powstate w trakcie transportu nierealizowanego przez
producenta oraz przechowywania wyrobow w nieodpowiednich warunkach.

B Membrana dachowa nie moze by¢ narazona na bezposrednie dziatanie impregnatéw do drewna.

W celu unikniecia uszkodzenia membrany podczas montazu, elementy wiezby oraz jej taczniki powinny by¢
gtadkie, bez zadzioréw i ostrych krawedzi.

& Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wszystkie rolki membran, czy nie ulegty wczesniejszemu uszkodzeniu.

WAZNEN

Jezeli zostanie zauwazone uszkodzenie membrany lub inna nieprawidtowosé mozliwa do oceny wizualnej, nie
nalezy jej montowad, lecz uzgodnic usuniecie nieprawidtowosci ze sprzedawca.

Montaz membrany jest réwnoznaczny z odbiorem jakosci wizualnej membrany oraz brakiem uszkodzen
w transporcie lub przechowywaniu.

%\O‘n‘dura CB. S.A. ul. Ozimska 2A, 45-053 Chrzastowice
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A WYMAGANIA TECHNICZNE
MONTAZU MEMBRANY

Producent nie odpowiada za wady montazu ani za wady membrany spowodowane niewtasciwym montazem.
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Prawidtowo zamontowana membrana musi by¢ rowna (bez fatd i wgtebien, w ktérych mogtaby sie zbierac
woda), szczelnie przymocowana na koncach oraz wszystkich miejscach przerwania ciagtosci.

Dolne zakonczenie membran musi gwarantowa¢ state odprowadzenie wody z przeciekdw i skroplin poza
obszar izolowany.

Nalezy wiec zwrdci¢ szczegolng uwage na prawidtowy montaz membrany w miejscach newralgicznych,
takich jak: okap, kosz, komin oraz inne elementy przechodzace przez dach, aby nie nastapit przeciek do
konstrukcji i izolacji termicznej.

Montaz musi by¢ wykonany zgodnie z projektem technicznym obiektu i sztuka budowlanag oraz odebrany
protokolarnie przez osobe uprawniona, np. kierownika budowy.

DOBOR MEMBRAN DO KATA NACHYLENIA DACHU A

KAT NACHYLENIA

o o o o o o
DACHU 5-10 11-14 15-20 21-25 26 - 35 >35
Wszystkie
GRAMATURA 330g >200g 1809 >160g 2140g membrany
COROTOP
COROTOP BLUE
COROTOP STRONG COROTOP LIGHT
COROTOP COROTOP STRONG COROTOP SMART
COROTOP RED STRONG EXT%%RFE’FI&PECT COROTOP CLASSIC
COROTOP
X-TREAM COROTOP X-TREAM EXTRA PROTECT COROTOP BLUE
coRoTOP COROTOP STRONG
COROTOP PURE RED STRONG COROTOP
NAZWA COROTOP PURE RED STRONG COROTOP
COROTOP MONO COROTOP ULTRA COROTOP X-TREAM EXTRA PROTECT
COROTOP X-TREAM
WYROBU COROTOP ULTRA COROTOP PURE RED STRONG
COROTOP ULTIMATE COROTOP PURE
COROTOP ULTIMATE COROTOP ULTRA COROTOP X-TREAM
COROTOP POWER COROTOP ULTIMATE COROTOP ULTRA COROTOP PURE
COROTOP POWER COROTOP ULTIMATE COROTOP ULTRA
COROTOP MONO COROTOP POWER COROTOP ULTIMATE
COROTOP MONO COROTOP POWER
COROTOP MONO COROTOP POWER
COROTOP MONO COROTOP MONO
1. poszycie; 1. poszycie; o ,
2. klejenie zaktadéw || 2. klejenie zaktadow ;:ﬂi’;fyzak{adw
D O DAT KOWE membrany_ . membrany_ . 2. uszczelnienie 1. klejenie zaktadow
3. uszczelnienie 3. uszczelnienie K \ membrany brak brak
WYMAGAN IA kontrtaty kontrtaty ontrtaty

(Corotop PUR)

(Corotop PUR)

(Corotop PUR)

CB. S.A. ul. Ozimska 2A, 45-053 Chrzastowice
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4 MONTAZ MEMBRANY
WYMAGANIA OGOLNE
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NAJWYZSZEJ PROBY

& 1. Rozwina¢ membrane, zaczynajac od okapu, & 2. Membrane lekko napia¢ i przymocowac do
réwnolegle do niego i napisami ku gérze - tak, aby krokwi za pomoca zszywek lub gwozdzi
umozliwi¢ wodzie swobodny sptyw pod lub do z szerokim tbem (papiakéw].
rynny.

¥ 3. Przybi¢ kontrtaty w taki sposdb, aby przykryty & 4. Kolejne pasy membran  montujemy
miejsca przebicia membrany przez zszywki lub z odpowiednim zaktadem, ktory jest nadrukowany
papiaki. W celu uszczelnienia membrany zaleca na membranie.
sie (w dachach o nachyleniu ponizej 20° wymaga
sie] przed zamontowaniem kontrtaty podklejenie
jej tasma uszczelniajaca (np. Corotop Pur) od
strony dociskajacej membrane.

Wysokos¢  kontrtaty dobieramy wg normy

DIN 4108-3:1996

Q\Ondura CB. S.A. ul. Ozimska 2A, 45-053 Chrzastowice

Protection above all
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4 MONTAZ MEMBRANY
WYMAGANIA OGOLNE
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NAJWYZSZEJ PROBY

¥ 5. Pasy membrany przy kalenicy przektada sie na & 6 W celu wyeliminowania przewiewdw
druga strone z minimalnym zaktadem 15cm w przegrodzie dachu zaleca sie [w dachach
sklejonym za pomoca tasmy klejacej (np. Corotop o nachyleniu ponizej 25° wymaga sie] sklejenie
FIX lub Corotop MIX] tak, aby kalenica byta membran na zaktadzie za pomoca tasmy
ostonieta podwdjna warstwa membrany. dwustronnej (np. Corotop Mix) lub zintegrowanych

z membrang paskdéw klejacych, sklejanych jeden
z drugim (wersja PLUS). Temperatura podczas
sklejania nie moze byé mniejsza niz +5°C, a
membrana, tasmy lub paski klejace powinny byc

czyste i suche.

‘ ' 0

¥ 7. Wszystkie miejsca przerwania ciagtosci membrany przez elementy wystajace ponad potaé dachu lub
miejsca szczegdlnie narazone na przeciek (np. kosz] doktadnie zabezpieczyé przed przenikaniem wody do
konstrukcji i termoizolacji.

Q\Ondura CB. S.A. ul. Ozimska 2A, 45-053 Chrzastowice

Protection above all
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APRACE WYKONCZENIOWE

A Po utozeniu membrany nalezy niezwtocznie zamontowac pokrycie zasadnicze
M Czas maksymalnej ekspozycji na promieniowanie UV podany jest na etykiecie produktu *

Kompletny montaz izolacji i obudowy od wewnatrz dachu powinien by¢é wykonany jak najszybciej po
zamontowaniu membrany.

Jezeli nie jest to mozliwe (poddasza nieuzytkowe), to membrane bezposrednio po utozeniu nalezy
B zabezpieczy¢ przed swiattem dziennym (rozproszone promieniowanie UV), np. poprzez zastoniecie okien czy
wytazéw dachowych.

Wszelkie nieszczelnosci i uszkodzenia membrany nalezy naprawi¢ za pomoca tasm reperacyjnych
(np. Corotop BAND lub Corotop FIX]. (szczegétowe rozwiazania w osobnym zataczniku).

Na wykonanym pokryciu z membrany nie mozna wykonywac¢ zadnych prac pomocniczych, ktére mogtyby
spowodowac jej uszkodzenie (np. ciecie dachowek].

A Membrany Corotop moga stykad sie z termoizolacja.

EKSPLOATACJA A

Kazda membrana spetni swoja funkcje pod warunkiem, ze jest prawidtowo zamontowana,
termo- i paroizolacja jest ciagta i szczelna, dach jest prawidtowo odwadniany i wentylowany, a pomieszczenia
izolowane sa eksploatowane w normalnych warunkach wilgotnosciowych.

Ze wzgledu na promieniowanie UV na poddaszach nieuzytkowych membrana nie moze mie¢ dostepu do
Swiatta dziennego.

*dotyczy Sredniego rocznego nastonecznienia; wraz ze wzrostem okresowego nastonecznienia czas maksymalnej ekspozycji na promieniowanie UV ulega proporcjonalnie skroceniu
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